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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne obejmuje renowacje istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul.
Marcinkowskiego nr ewid. dz. 345/26, 345/26, 345/25, 345/24, 345/23, 345/22,345/21,
345/20, 345/19, 345/18, 345/17, 345/16, 345/15, 345/14, 345/13, 345/12, 345/11, 345/10,
345/9345/8, 345/28,345/43 OBR. NOWE MIASTECZKO.

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna wybudowana zostata w zwiazku z budowg budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych



2. Projektowane rozwigzania.

2.1. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy projekt obejmuje renowacje istniejgcych kanatoéw kanalizacji sanitarnej,
wykonanych z rur kanalizacyjnych kamionkowych o $rednicy 200 mm i dtugosci
L= 169,2 mi rur zeliwnych o $rednicy 150mm i dlugo$ci L=245,7 m.

taczna diugosé¢ kanatéw wynosi 414,9 m

Renowacja rekawem termoutwardzalnym z zastosowaniem zywic

epoksydowych

e Renowacje nalezy wykona¢ metodg rekawa nasgczonego zywicay i
utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza sie fgczenia wyktadzin w
obrebie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym takze taczenia
spiralnego.

o Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do stosowania przy
renowacji kanalizacji sanitarnej

e Do nasgczania rekawa nalezy zastosowaé zywice epoksydowe. Nie

dopuszcza sie stosowania zywic poliestrowych.

e Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu
kontroli nasgczania rekawa. Barwa rekawa przed zainstalowaniem
powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia
I intensywnosci (kolor niebieski, czerwony, z6tty, zielony). Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢ gladkie, pozbawione wad
w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych, korce rekawa powinny
by¢ obciete rowno i prostopadle do osi. Nie zezwala sie na stosowanie
zywic bezbarwnych (przezroczystych). Do renowacji nalezy uzyé rekawa
filcowego.

e Rekaw musi by¢ nasgczony dwukomponentowa zywicg epoksydowg przy
pomocy dynamicznego uktadu wttaczajacego i mieszania komponentéw.
Zamawiajgcy dopuszcza tylko nasaczanie rekawa na placu budowy, przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Rekaw musi by¢ nasgczony
zywicg przy pomocy specjalnych mieszalnikow sterowanych
komputerowo. Nasgczenie rekawa przy zastosowaniu podci$nienia, w
warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasgczania musi posiadaé
urzadzenia do petnej kontroli tego procesu wraz z petnymi wydrukami
pokazujgcymi stosunek mieszania zywic na kazdym etapie. Nie

dopuszcza sie reczneqgo mieszania zywic.




Po nasgczeniu rekawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku caty raport
z mieszania zywic. Raport powinien zawiera¢: metry biezace nasgczonego
rekawa, stosunek mieszania, ilo§¢ wtloczone] zywicy i utwardzacza,
temperature zywicy i utwardzacza, wartos¢ powietrza vacum na pompie
prozniowej, gestos¢ zywicy, wszystkie notowane z czestotliwoécia co do 15
sek.

Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢é na catej jego

powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rekaw musi trwale zwigzaé sie z rurg poprzez sklejenie, nie dopuszcza sie

stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerow.

Wymagane parametry rekawa po utwardzeniu :

- kolor: wyrazny pigment

- modut sprezystosci E = min. 3200N/mm2 wg DIN PN-EN 1228

- sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz: 2,0kN/m2

- grubos¢ DN150 min. 4,5 mm

Odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C.
Odpornos$¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadéw.

Zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen
hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych.

Zamawiajacy wymaga zastosowania zywic epoksydowych
bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca bedzie
zobowigzany do usunigcia rekawa i ponownego jego montazu przy uzyciu
zywic bezskurczowych.

Rekaw filcowy, wykonany z filcéw poliestrowych, cato§¢ musi byé
nasgczona zywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza sie odbioru rekawa,
ktory bedzie posiadat zmarszczenia lub faldy. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zmuszony na wiasny koszt usungé cato$é rekawa i
zainstalowac nowy.

Wymiary regkawa dobrane do $rednicy kanatu. Przyleganie rekawa do
powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci réwnomiernego
utwardzenia rekawa. Nie dopuszcza sie pozostawienia wolnych
przestrzeni miedzy istniejgcym przewodem, a materiatem zastosowanym
do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi sie trwale zwigzaé
(sklei¢) z rurg poddawang remontowi w taki sposéb, zeby nie dopusécié do
penetracji wod gruntowych w przestrzen pomiedzy rurg remontowana, a

zainstalowang wyktadzing.



e

Szczelnosc kanatu w 100%.

Wykonawca ma zapewni¢ wtasciwy stan kanatu po renowacji w postaci
jednorodnej powierzchni  kanatu - odksztatcenia, nieregularnosci
wyktadziny dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu np.: fuki, zmiany $rednicy, przesunie¢ na
ztgczach, pekniecia kanatu.

Utwardzenie rekawa musi by¢é przeprowadzone przy pomocy
specjalistycznego urzgdzenia grzejnego o minimalnej mocy 1200KW.
Wygrzewanie rekawa bedzie potwierdzone raportem, pokazujgcym caty

proces grzania jak i chtodzenia wody w rekawie.

2.2 Renowacja i wymiana studni kanalizacyjnych.

Do remontu studni (oznaczone na planie ( ST1a do ST 16 ) w pierwszej fazie

zastosowany zostanie system chemii budowlanej, spetniajgcy ponizsze parametry tj.

— do faczenia elementéw studzienek, do fugowania cegiet - jednosktadnikowa

szybkowigzaca zaprawa naprawcza, odporna na dziatanie siarczanow w

klasie ekspozycji XA 2 (wg normy PN-EN 206-1),

do smarowania wnetrza studzienki - warstwa szczepna dla zapraw i podtozy

mineralnych, trwale odporna na dziatanie siarczanéw,

do naprawy kinety i spocznikéw - jednosktadnikowa szybkowigzaca zaprawa

naprawcza, odporna na dziatanie siarczanéw w klasie ekspozycji XA 2 (wg

normy PN-EN 206-1),

do zatamowania dynamicznych wyptywdéw wody przez nieszczelnosci w

sciekach  —jednosktadnikowa, szybkowigzgca, peczniejagca zaprawa

przeznaczona do zamykania miejsc wyptywu wody,

do zablokowania doptywu wody sagczacej sie (fzawigcej) przez nieszczelnosci

w Sciankach jednosktadnikowa zaprawa szybkowigzgca, peczniejaca w

porach, siarczanoodporna, bez chlorkéw, przeznaczona do uszczelniania

powierzchni zawilgoconych i mato intensywnych sgczen wody,

do wypetnienia ubytkow w kregach i $ciance betonowej, do osadzania stopni

wiazowych w studzience lub komorze - jednosktadnikowa, szybkowigzgca

bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania w strefach statego

obcigzenia woda,

do uzupetnienia ubytkéw wewnatrz studzienki - $rednioziarnista zaprawa

polimerowo - cementowa przeznaczona dla agresywnego $rodowiska,

odporna na dziatanie siarczandéw w klasie ekspozycji XA 2 (wg normy PN-EN

206-1).



Przygotowanie studzienki pod renowacje wykona¢ maszyna obrotowa o ci$nieniu
roboczym minimum 350bar. Natrysk zaprawy cementowej powinien byé wykonanym
takze urzadzeniem obrotowym, zapewniajacym réwnomierne roztozenie zaprawy. Nie
dopuszcza sig recznego naktadania zaprawy jak i czyszczenie studni.

Kolejnym elementem renowacji bedzie osadzenie w studniach drabinek ze stali
nierdzewnej lub klamer pokrytych tworzywem sztucznym. Przed kazdym
rozpoczeciem i zakonczeniem renowacji wymagana jest wykonanie skanowania

kazdej z ich skanerem 3D.
Istniejgce studnie oznaczone na planie STR1i STR2 proponuje sie wymienié na
studnie z prolypropylenu @ 600 z trzonem, teleskopowym adapterem do wtazéw

oraz wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D400 .

Uwagi koncowe:

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zapewnienie przepompowywania $ciekow i utrzymania ciagtosci ich od-
prowadzania podczas renowacji sieci kanalizacyjnej

b) Urzadzenie i utrzymanie terenu, na ktérym bedg wykonywane prace
renowacyjne i frezujgce,

c) Zapewnienie zrodta poboru energii (agregat pradotworczy),

d) Oznakowanie terenu zgodnie z przepisami BHP

e) Czyszczenie kanatu przed naprawg wozem ci$nieniowym,

f)  Wyciecie korzeni wraz z ich usunigciem oraz zeszlifowanie istniejacych
przytgczy,

g) Inspekcja przedwykonawcza i powykonawcza kanatéw kamerg samo-
biezng z glowicg obrotowa TV w kolorze, zapis na ptycie DVD,

h) Montaz rekawow w/g wczesniejszych zestawien,

i)  Otwarcie kinet w studniach,

j)  Otwarcie przytaczy po renowacji rekawa lub zamontowanie studzienki

PP 600 zwiazem — 2 szt.

k) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Na zamontowany rgkaw i wykonang renowacje studnie rewizyjnych oraz

wymienione studnie Wykonawca winien udzieli¢ minimum 5-letniej gwarangiji.
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